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Registrace

Zahajeni seminare
V. Pekarek (plenarni pfednaska)
Vzpominky na kalorimetrické seminare

Termodynamika a termicka analyza
P. Svoboda (plenérni pfednaska)
Magnetokaloricky jev a jeho aplikacni potencial

K. Ruzicka, M. Bures$
Zdroje nepfesnosti pfi uréeni tepelné kapacity plynnych latek

J. Leitner, D. Sedmidubsky, P. Vorika
Stanoveni sensitivity vhazovaciho kalorimetru MHTC-96 Setaram a odhad jeji chyby
Prestavka

M. Ligka, J. Holubova, M. Chrom&ikova, E. Cernogkova
Ramanovskeé spektra, Struktira a termodynamicky model skiel ststavy As,Ss - As,Ses

P. Simon
Termoanalytické stadium reakcii s indukcénou periédou

H. Svobodova, M. Bartos
Stanoveni teploty varu metodou DSC
Prezentace firem

K. Voldfich
Prezentace firmy Anton Paar

Obéd
Prezentace firem

J. Kolejka
Novinky v pristrojové technice TA Instruments

M. Kule
Aplikace termické analyzy - pristroje Netzsch Gerétebau

Termodynamika a termicka analyza

J. Brozek (plenarni pfednaska)
Vyuziti HiRes-TGA a MDSC pri charakterizaci polymert, kopolymer( a polymernich smési

O. Dvorak
Odhady spalného tepla a vyhrevnosti vybranych polymer( vypoétem

P. Pustkova, J. M. Hutchinson, S. Montserrat, F. Roman, J. Malek
Vliv temperace na strukturu a vlastnosti nanokompozitti na bazi epoxidové pryskyrice

T. Bartak, O. Bojda, L. Zem¢ik, A. Dlouhy
Hodnoceni homogenity ingott slitin NiTi metodou DSC
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15.35 S. Docekalova, B. Smetana, J. Dobrovska
Studium teplot fazovych transformaci niklovych superslitin IN 738LC a IN 792-5A ve

vysokoteplotni oblasti metodou DTA

15.55 Prestavka

16.10 M. Hampl, D. Mirkovi¢, R. Schmid-Fetzer
Studium termochemickych vlastnosti hlinikovych slitin AISiCuMg v kalorimetru Smithova typu

16.30 B. Smetana, S. Docekalova, J. Dobrovska, P. Kozelsky
Studium teplot fazovych transformaci nizkolegovanych oceli v nizkoteplotni oblasti

16.50 J. Sopousek, P. Broz

Termicka analyza pajek bez olova kombinaci metody DSC a Knudsenovy komdrky spojené s
hmotnostnim spektrometrem

17.10 B. Taraba, M. Kluzak
Prispévek ke stanoveni tepelného efektu sorpce tézkych kovu z vodnych roztokt na uhli

17.30 A Trnik, S. Valovig, |. Stubfa
Sledovanie rychlosti zvuku v kaolinovych vzorkach pri ohreve do 1100 °C

17.50 J. Slavikova, J. Ondruska
Viyvoj vybranych velicin pri spekani keramiky na béaze kaolinu do 1100°C

Streda Termodynamika a termicka analyza

9.00 8. Valovi¢, A. Trik
Koeficient teplotnej vodivosti texturovanej elektrokeramiky

9.20 G. Varga, R. Podoba
Porovnanie ziaruvzdornej keramiky a elektrokeramiky pomocou termickych analyz

9.40 J. Ondruska, J. Slavikova
Termogravimetrick&a analyza velkych keramickych vzoriek

10.00 P. Rovnanikova, P. Pavlata, T. Opravil

Kalorimetrické sledovani vlivu superplastifikator( na pribéh hydratace cementu s alternativnimi
silikatovymi pfimésmi

10.20 Prestavka

10.35  P. Siler, J. Kratky
Studium vlivu sloZeni na viastnosti vysokohodnotnych betonu

10.55 M. Palou, L. JeZo
Investigation of blended cement hydration by conduction calorimetry and thermal analysis

Prezentace firem

11.15 A. Gaba
Nové trendy ve vysokotlaké kalorimetrii

11.30 P. Michalek, Z. Kucera
Spalné kalorimetry firmy IKA

12.00 Obéd

14.00
19.00
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Nekrystalické materialy

A. Kohutova, G. Sadovska, L. Kourkova, V. Podzemna
Studium mocéovych kamenu

L. Kourkova, G. Sadovska, A. Kohutova, V. Podzemna
Vyuziti NaNO; pro akumulaci tepelné energie

Biologické materialy

Z. Strasil

Porovnani energetickych bilanci a vyuZiti globalniho zareni u vybranych obilovin a netradi¢nich
olejnin

F. Hnilicka, H. Hnilickova, D. Hola, M. Kocova, O. Rothova
Vliv ptdniho sucha na obsah energie juvenilnich rostlin kukufice

Prestavka

P. Homolka, V. Koukolova, V. Hladka
Obsah energie u jetele luéniho sklizeného v riznych vegetacnich fazich

J. Martinkova, F. Hnilicka, V. Hejnak
Zmény obsahu energie v prubéhu kliceni obilek jarniho je¢mene s rozdilnou zalivkou

M. Kuklova, J. Kukla

Energeticka hodnota nadzemnych organov druhu Fragaria vesca (L.) v lesnych ekosystémoch
Chocskych vrchov

Obéd
Biologické materialy

A. Sikora, J. Zamecnik
Prechody a struktura zamrzlych vodnych roztok( sacharosy

P. Fuksa, V. Brant, J. Hakl, V. Venclova, K. Neckar
Produkce energie na pidach uvadénych do klidu

J. Zamecdénik, A. Bilavéik, M. Faltus
Deterministicky systém usporadani heterogenni nukleace ledu v listech ozimé fepky
Nekrystalické materialy

M. Chromdéikova, K. Nitsch, M. Rodova, M. Liska
Strukturna relaxécia sodno-gadolinito-fosforeénanového skia

P. Mosner, K. Vosejpkova, L. Koudelka, L. Bene$
Termické chovani skel systému Li>O-TiO2-P,0s5

K. Vosejpkova, P. Mosner, L. Koudelka, J. Schwarz
Viiv GeO; na termické chovani zinecnatych borofosfatovych skel

Prestavka

Z. Zmrhalova, J. Malek, Y. Matsui
Studium struktury a kinetiky krystalizace (GeSez)o.4(Sb2Ses)o.6 skla
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K. Nitsch, M. Rodova
Studium krystalizace Na-Gd fosfatovych skel

J. Holubova, Z. Cernosek, E. Cernoskova
Skla systému As-Sb-Se

E. Cernoskova, Z. Cernosek, J. Holubova
Skla systému As-Sb-S

Z. Cernosek, J. Holubova, E. Cernoskova
Sira — dobre znamy prvek

Zakonceni seminare



