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Registrace

Slavnostni zahajeni semina re

J. Bec¢var
Matematika dne svatecniho.

A. Bilav€ik, M. Faltus, J. Z&mecnik
Termicka analyza ovocnych drevin.

F. Zelenka, P. Broz, J. Viestal, J. Bursik, G. Rogl, P. Rogl
Termicka a fazova stabilita termoelektrickych materiald na bazi skutteruditd.

S. Maskova
Anizotropie v U2Ni>Sn: mérné teplo a ultrazvukova méreni.

V. Svoré&ik, Z. Kolska, M. Erzina, O. Guselnikova, P. Postnikov, R. Elashnikov, O. Lyutakov
Pfiprava nanostrukturovanych povrchd pro SERS a jejich charakterizace (vé. DSC).

Prestavka

J. Leitner, L. Kouskova
Vyuziti metody DSC p/i vyzkumu a vyvaiji IéCiv.

J. Kudrna, P. Vachova, F. Hnilicka, H. Hnilickova
Vliv managementu na hodnoty spalného tepla trtiny krfovistni.

Obéd

M. Be¢véarova
Nejstarsi algoritmy pro nasobeni.

J. Romanova, R. Svoboda, I. Obadalova, L. Krej¢ik
Vliv velikosti ¢astic na kinetiku krystalizace amorfniho Enzalutamidu.

B. Kucharczykovéa, H. Simonova, M. Hodulakova, P. Rovnanikova
Vztah vyvinu hydrata¢niho tepla a smrSténi cementového tmelu u réznych druhd cementd.

S. Chrenova, J. Holubova, Z. Cernosek
Uzasna fosfatova skla s médi aneb jak nas Pfiroda vypekla.

T. Cernohorsky
Pristroje firmy Linseis pro termalni analyzu.

Prestavka

Z. Cernosek, J. Holubova, E. Cernoskova
Podchlazena tavenina — skelny prechod a krystalizace.

E. Koudelkové, R. Bulanek
Kalorimetrie a adsorpcni déje.

P. Viscor
Skla a dvouhladinové systémy.

M. Chromg&ikova, B. HruSka, J. Michalkov4, J. Vrablova, M. Liska
Vybrané termomechanické vlastnosti binarnych barnato-fosforec¢rianovych skiel.

O. Zobag, A. Kroupa, K. W. Richter
Experimentalni popis slitiny Al-Cu-Zn.
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R. Polansky, P. Kadlec, P. Prosr
VyuZiti nanotechnologii p/i vyvoji elektroizolacnich material nové generace.

B. HruSka, M. Chrom¢&ikova, J. Michalkova, M. LiSka
Identifikacia povrchovo aktivnych zloZiek pomocou TD modelu Shakhmatkin a Vedishcheva.

M. Kuklova, I. Pivkova, F. Hnilicka, H. Hnilickova, K. Sladekova, J. Kukla

Energetickd hodnota vrchnych vrstiev pdd a listov druhu Negundo aceroides v blizkosti
rychlostnej cesty R4 KoSice-Milhost.

V. Kodetova, M. Vlach, H. Kudrnov4, J. Malek, M. Leibner, P. Harcuba
Tepelné a mechanické vlastnosti slitin Al-Zn-Mg-Cu(-Sc-Zr) deformovanych za tepla.

Prestavka

J. Sestak
Teplo, teplota, teplozpyt a kalorimetrie.

J. Kolejka
Pristroje TA Instruments.

M. Kule
Novinky v termické analyze firmy Netzsch.

P. Smejda
PerkinElmer - MoZnosti spojeni pfistroji TGA - GC/MS

P. Volfova, K. Voldfich
Fyzikalni techniky v nanotechnologiich.

Obéd

F. Hnilicka, H. Hnilickov4, J. Kukla, M. Kuklova, I. Pivcova

Zmény hodnot spalného tepla u vybranych zastupcd ¢eledi Tykvovité v zavislosti na pdsobeni
stresu zasolenim.

J. Michalkova, J. Vrablova, M. Chrom¢&ikova, M. LiSka
Chemicka odolnost’ sklovlaknitej izolacie pouzivanej v jadrovych elektrarnach.

Z. Jenikova
Smeési termoplastd a DSC.

J. Shanélova, P. Honcova, J. Bartak, J. Malek
Vliv éasového zpozdéni nukleace na kinetiku krystalizace.

J. Vréblova, J. Michélkova, M. Chrom¢ikova, M. LiSka
Kinetika korézie sklenych vlakien IZOMER TT v kvapalnych médiach.

M. Faltus, A. Bilav¢ik, J. Zamec¢nik, V. Horackova, J. Domkarova
MoZnosti uchovani Slechtitelského materialu bramboru pomoci metody kryoprezervace.

Piestavka

R. Bulanek
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Kalorimetrie a metody termalni analyzy jako nastroje studia adsorbentd a katalyzatord.

P. Kadlec, J. Hornak, R. Polansky

Hodnoceni vlivu zac¢lenéni tubularniho holloysitu do epoxidové pryskyrice na termické a
dielektrické vlastnosti.

M. Vlach, V. Kodetova, M. Leibner, T. Kekule, H. Kudrnova, J. Cizek, V. O&enasek, L.
BajtoSova, M. Cieslar

Mechanické a tepelné vlastnosti hlinikové komeréni slitiny série 7075-ScZr valcované za
studena.

M. Munzar
Cipové DSC a jeho moZnosti spojeni s Ramanovou spektroskopii.

Obéd

R. Kalouskova, V. BeneSova, L. Malinova, J. Brozek
Termické vlastnosti starnutych polymeru.

M. Tajovska, J. Zamecnik, M. Faltus
Vliv kryoprotektantd na termické vlastnosti pletiv rostlin Allium cepa a Tradescantia pallida

stanovené pomoci diferen¢niho skenujiciho kalorimetru.

M. Leibner, M. Vlach, V. Kodetova, H. Kudrnova, M. Vi¢ek, J. Malek, V. O¢enaSek
Vliv valcovani na mechanické a tepelné vlastnosti slitiny Al-Mg—Si—Cr—-Mn-Sc—Zr.

Z. Olmrova Zmrhalova, R. Svoboda, D. Galusek, D. Brandova, J. Chovanec, V. Podzemna
Studium kinetiky termického rozkladu hydrat Stavelanu vapenatého.

Prestavka

T. Pokorny, F. Zelenka, P. Broz, J. Bursik, M. Svoboda
Studium soustavy Co-Sb metodou DTA.

P. Kalenda, L. Koudelka, P. MoSner, L. Benes
Termické vlastnosti a krystalizace fosfatovych skel barnatym modifikovanych oxidem
wolframovych.

J. Musil, S. Kos, M. Jaro$, R. Cerstvy, S. Haviar, S. Zenkin, Z. Ciperova
Nadstechiometrické nitridy pfechodovych kovi: nova generace povlakd.

P. Svoboda
O tom nasem bojovani.

Zakon éeni semina re



